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Furniere Eiche gerauchert sagerau 0.70 mm
Art-Nr. 01-000125

Beschreibung

Die Rauchereiche ist ein im Farbton modifiziertes Eichenholz, das Erscheinungsbild ist somit identisch mit dem der européischen Eiche. Das Holz wird mit Ammoniak
dunkelbraun oder gar schwarz gefarbt. Der Farbton ist letztlich abhangig davon, wie viel Gerbsaure im Holzvorhanden ist. Im Vergleich zu natiirlichem Holz oder

Thermoholzist der dunkle Farbton der gerducherten Eiche stabiler gegen UV-Licht.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Eiche gerduchert sédgerau, Rduchereiche sdgerau
Englisch: Smoked European oak rough cut, Smoked Oak rough cut
Franzgsisch: Chéne fumé scié

Italienisch: Rovere affumicato segato

Spanisch: k.A.

Niederlandisch: k.A.

Portugiesisch: k.A.

Verflighare Furnierstarken

0.7 mm, andere Starken auf Anfrage

Vorkommen

Die Eiche ist fastin ganz Europa verbreitet, und zwarin Norwegen bis zum 63. Grad nérdl. Breite und in RufRland bis zum 57. Grad ndrdl. Breite, wie im Kaukasus und in

Kleinasien, fernerim Siiden bis nach Mittelspanien, Sizilien und auf Kreta findet man Eiche.

Baumstamm und Rinde

Eiche erreicht bei glinstigen Standort bis 50m Hohe, bei einem Durchmesser bis zu 2m, gewdhnlich aber kiirzer und schwécher. Der Schaft der Eiche ist durchweg gut

gewachsen, hdufigdrehwiichsigund bis 15m astfrei. Die Rinde der Eiche ist dick, tief ldngsrissigund dunkelgrau.

Merkmale und Holzfarbe

Die Eiche hat grobe Poren und scharf abgrenzende Jahrringe. Breite Markstrahlen erscheinen im Radialschnitt als hellglanzende Bander, im Tangentialschnitt als braune

Linien beim Eichenholz. Der gelblich-weile Splint vom Eichenholzist nur schmal ausgebildet. Das Kernholz der Eiche istim frischen Zustand graugelb, spateran der Luft


https://atlasholz.ch/de-de/

auf hell- bisdunkelbraun nachtdunkelnd.

Eigenschaften

Kategorie Furniere

Produktegruppe Furniere gemessert

Starken 0.70mm

Gewicht kg/m2 0.580

Holzart Eiche gerduchert sagerau

Botanischer Name Quercusrobur/Quercus petraea

Holztyp Laubholz

Hauptvorkommen Europa

Holzherkunft Deutschland | Frankreich | Italien | Kroatien | Osterreich | Rumé&nien | Schweiz | Slowakei | Slowenien

Tschechische Republik | Ungarn

Herstellung/Ursprung Deutschland

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe dunkelbraun

Farbton dunkel

Verwendung Mébel | Innenausbau

Zolltarifnummer 44089000

Verpackung bundweise, ca. 24-32 Blatt | min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel ja

Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage

Postversand nein

Dokumente

I::l Prospekt Furniere & Massivholz
“ Produktblatt Furnier-Imager
m Produktblatt mtextur

Holzdeklaration



https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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