
Beschreibung
Die Färbung der Fichte variiert zwischen strohgelb bis kräftig gelbbraun, Farbunterschiede zwischen Splint- und Kernholz bestehen keine. Je nach Wuchsgebiet sind die

Jahrringe eng bis sehr breit und zeichnen sich durch die dunklen Spätholzzonen deutlich ab. Die kleinen ovalen, bräunlichen Äste verleihen dem Holz einen besonders

ländlichen Akzent.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Fichte astig gedämpft

Englisch: Steamed Knotty spruce

Französisch: Epicéa noueux étuvé, Epicéa à noeuds étuvé

Italienisch: Abete con nodi evaporato

Spanisch: k.A.

Niederländisch: k.A.

Portugiesisch: k.A.

Arabisch: k.A.

Chinesisch: k.A.

Verfügbare Furnierstärken

1.4, 1.8, 2.4, 4 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Die Fichte ist über ganz Mittel-, Nord- und Nordost-Europa, vom 69. Breitengrad nördlich der Pyrenäen bis nach Russland und Skandinavien verbreitet.

Baumstamm und Rinde

Der Baum der Fichte erreicht eine Höhe bis 60 m und kann einen Durchmesser bis 2.0 m erreichen. Der Schaft der Fichte ist sehr schlank, säulenartig und stark verjüngend

gewachsen, mit tellerförmigen Wurzeln, wodurch Fichte auch sehr dem Windbruch ausgesetzt ist. Die Rinde bei Fichte ist hellbraun, mit zunehmenden Alter rötllichgrau

bis rotbraun werdend, bis etwa 10mm stark und sich in Schuppend lösend.

Merkmale und Holzfarbe

Furniere Fichte gedämpft astig 2.40 mm
Art-Nr.  01-000171

https://atlasholz.ch/de-de/


Die Jahrringe sind durch die dunklen Spätholzzonen deutlich zu erkennen bei der Fichte. Das Holz ist ziemlich Harzhaltig. Der Faserverlauf ist durchweg sehr gerade, die

Textur mittelgrob bis fein und gleichmäßig bei Fichte. Das Holz der Fichte ist sehr hell gelblich-braun, oft auch fast weißlich und ohne besondere Zeichnung. Fichte hat

einen leichten, natürlichen Glanz. Splint und Kernholz sind kaum unterscheidbar bei der Fichte. Eine Herzfärbung ist nicht vorhanden. Nur im Norden Europas und bei

feuchten Standorten ist das Herz der Fichte leicht rötlich.

Eigenschaften
Kategorie Furniere

Produktegruppe Furniere gemessert

Stärken 2.40 mm

Gewicht kg/m2 1.150

Holzart Fichte astig gedämpft

Botanischer Name Picea abies

Holztyp Nadelholz

Hauptvorkommen Europa

Holzherkunft Deutschland | Italien | Kroatien | Österreich | Schweiz

Herstellung/Ursprung Österreich

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe braun

Farbton mittelton

Verwendung Möbel | Innenausbau

Zolltarifnummer 44081000

Verpackung bundweise, ca. 6 Blatt | min. 3-6 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf

Lagerartikel ja

Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage

Postversand nein

Dokumente
Prospekt Altholz

Prospekt Furniere & Massivholz

Produktblatt Furnier-Imager

Produktblatt mtextur

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000002/ATL_prospekt_altholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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