
Beschreibung
Moabi ist ein sehr schweres und hartes westafrikanisches Holz, in technischen Werten übertrifft es weitaus alle einheimischen Hölzer. Der Splint ist blass gelblich bis

rosagrau, der Kern hellrot bis violettbraun oder rotbraun. Durch das etwas dunklere Spätholz entsteht oft eine leicht helle oder dunkle Fladerung im Holz. Die

Zuwachszonen in diesem geradfaserigen Holz sind relativ gut zu erkennen.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Moabi

Englisch: Moabi

Französisch: Moabi

Italienisch: Moabi

Spanisch: k.A.

Niederländisch: Moabi

Portugiesisch: k.A.

Arabisch: k.A.

Chinesisch: k.A.

Verfügbare Furnierstärken

0.56 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Moabi ist in Westafrika heimisch.

Baumstamm und Rinde

Moabi hat eine astfreie Stammlänge von 20 bis 30 m und einen Durchmesser von 0,8 bis 1,5 m, vereinzelt auch über 2,5 m.

Merkmale und Holzfarbe

Bei Moabi fast geradfaserig, durch etwas dunkleres Spätholz unterschiedlich deutlich und oft eine leichte Hell/Dunkel-Fladerung hervorrufend. Splint blaß gelblich bis

rosagrau, Kernholz hellrot bis violett​ braun und überwiegend rotbraun nachdunkelnd.

Furniere Moabi 0.56 mm
Art-Nr.  01-000292

https://atlasholz.ch/de-de/


Eigenschaften
Kategorie Furniere

Produktegruppe Furniere gemessert

Stärken 0.56 mm

Gewicht kg/m2 0.450

Holzart Moabi

Botanischer Name Baillonella toxisperma

Holztyp Laubholz

Hauptvorkommen Afrika

Holzherkunft Ghana

Herstellung/Ursprung Spanien

Zertifizierung nicht zertifiziert | FSC®100%

Farbe rotbraun

Farbton mittelton

Verwendung Konstruktionsholz

Zolltarifnummer 44083900

Verpackung bundweise, ca. 24-32 Blatt | min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf

Lagerartikel ja

Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage

Postversand nein

Dokumente
Prospekt Furniere & Massivholz

Produktblatt Furnier-Imager

Produktblatt mtextur

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf

	Furniere Moabi 0.56 mm
	Handelsnamen und weitere Namen
	Verfügbare Furnierstärken
	Vorkommen
	Baumstamm und Rinde
	Merkmale und Holzfarbe


