
Beschreibung
Jeder kennt Pappeln aufgrund ihrer auffälligen Wuchsform als Alleebaum. Das helle Holz erscheint jedoch unauffällig, da es sich nahezu strukturlos in jedes Ambiente

einordnet. Die schmalen und schwach ausgeprägten Spätholzzonen ergeben dezente Flader. Die Färbung der Pappel reicht von grauweiss bis zart hellbraun mit einem

leicht grünlichen Schimmer im Kernbereich.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Pappel

Englisch: Poplar, Aspen, Aommon Aspen, Eurasian Aspen, European Aspen, Trembling Poplar, Quaking Aspen

Französisch: Tremble, Peuplier tremble, Tremble d'Europe 

Italienisch: Pioppo tremul, Pioppo

Spanisch: Álamo temblón, Chopo temblón, Lamparilla

Niederländisch: Ratelpopulier

Portugiesisch: Choupo-tremedor

Arabisch: k.A.

Chinesisch: ���

Verfügbare Furnierstärken

3 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Die Pappel ist in ganz Europa verbreitet. Hauptsächlich ist sie jedoch in Osteuropa zu finden.

Baumstamm und Rinde

Die Pappel ist schnellwüchsig und hat ihr Wachstum mit 40 Jahren abgeschlossen. Die Stämme erreichen eine Höhe von 35 m und einen Durchmesser von bis zu 1 m. In

der "Jugend" ist die Rinde der Pappel glatt und gelblichgrau, mit der Zeit wird sie dann dick und stark längsrissig.

Merkmale und Holzfarbe

Die Poren der Pappel sind klein bis mittelgross und zerstreut. Der Faserverlauf ist deutlich erkennbar und gerade, ebenfalls deutlich zu erkennen sind die Jahrringe und
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Zuwachszonen. Das Holz ist fast weiss bis hellgrau und schlicht, Früh- und Spätholz lässt sich kaum unterscheiden.

Eigenschaften
Kategorie Furniere

Produktegruppe Furniere gemessert

Stärken 3.00 mm

Gewicht kg/m2 1.350

Holzart Pappel

Botanischer Name Populus spp.

Holztyp Laubholz

Hauptvorkommen Asien | Europa

Holzherkunft Liechtenstein | Schweiz

Herstellung/Ursprung Österreich

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe hellbraun

Farbton hell

Verwendung Innenausbau

Zolltarifnummer 44089000

Verpackung bundweise, ca. 4 Blatt | min. 2-4 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf

Lagerartikel ja

Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage

Postversand nein

Dokumente
Prospekt Furniere & Massivholz

Produktblatt Furnier-Imager

Produktblatt mtextur

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf

	Furniere Pappel 3.00 mm
	Handelsnamen und weitere Namen
	Verfügbare Furnierstärken
	Vorkommen
	Baumstamm und Rinde
	Merkmale und Holzfarbe


