
Beschreibung
Hemlock ist vor allem im nördlichen Teil Amerikas zu finden. Die Färbung ist weisslich bis gelblichgrau und der Splint ist gelbbraun nachdunkelnd. Die Jahrringe sind

schmal oder häufig bis zu 3 mm breit. Die Einzelringe sind oft von wechselnder Breite. Wundharzgänge können mit unter vorhanden sein, Harzkanäle fehlen jedoch bei

dieser Holzart.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Hemlock, Hemlocktanne

Englisch: Western Hemlock Spruce, Hemlock Spruce, Alaska pine, Grey fir, Prince Albert fir, Silver fir

Französisch: Tsuga

Italienisch: Hemlock

Spanisch: k.A.

Niederländisch: k.A.

Portugiesisch: k.A.

Arabisch: k.A.

Chinesisch: k.A.

Verfügbare Stärken

52, 78 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Hemlock ist im Nordwesten von Nordamerika und in Europa verbreitet.

Baumstamm und Rinde

Hemlock erreicht eine Höhe von bis zu 30m und einen Durchmesser von bis zu 0,9m.

Merkmale und Holzfarbe

Die Harzgänge fehlen, geruchslos, feine Spiegel auf Radialflächen erkennbar bei Hemlock. Das Holz von Hemlock ist rötlichgrau bis gelbbraun gefärbt.

Schnittholz besäumt Hemlock 52 mm
Art-Nr.  02-000711

https://atlasholz.ch/de-de/


Eigenschaften
Kategorie Massivholz

Produktegruppe Schnittholz besäumt

Stärken 52 mm

Gewicht kg/m3 450.000

Holzart Hemlock

Botanischer Name Tsuga heterophylla

Holztyp Nadelholz

Hauptvorkommen Nordamerika

Holzherkunft Kanada | USA

Herstellung/Ursprung Kanada | USA

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe rotbraun

Farbton hell

Verwendung Konstruktionsholz

Oberflächenstruktur sägerau

Holzfeuchte 10% ± 2%

Zolltarifnummer 44071910

Verpackung lose

Lagerartikel ja

Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage

Postversand nein

Dokumente
Prospekt Furniere & Massivholz

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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