
Beschreibung
Eiche Altholz sind Furniere aus alten Brettern, Balken, Strickwänden oder Pressbalken geschnitten. Das alte Eichenholz wird meist aus Abbrüchen gewonnen bzw.

zurückgebaut. Wir recyceln das Holz und geben ihm ein zweites Leben! Altholz hat somit einen unverwechselbaren Charakter mit seinen Rissen, Ästen und Zapflöchern

sowie warmen Farbtönen.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Eiche Altholz, Eiche Antikholz, Eiche antik

Englisch: Reclaimed oak, Vintage oak, Antique oak

Französisch: Chêne vieux bois, Chêne récupéré

Italienisch: Rovere vecchio legno, Rovere recuperato

Spanisch: Roble madera vieja, Roble recuperado, Roble antiguo

Niederländisch: Sloophauten Eiken

Portugiesisch: Carvalho-roble velha, Carvalho-roble antigo

Arabisch: Balluud aswad ingilizi

Chinesisch: ����

Verfügbare Furnierstärken

1.2, 1.4, 2.4 mm und Sägefurnier 7 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Hauptsächlich stammt das Eiche Altholz aus Kroatien und Ungarn, aber es gibt auch Gebäude in der Schweiz und Österreich mit altem Eichenholz. Das Altholz wird

sorgfältig aus den Gebäuden gewonnen und danach zu Furnieren verarbeitet.

Merkmale und Holzfarbe

Eiche Altholz ist grobporig mit klar abgegrenzen Jahrringe. Durch die teilweise Jahrzehntelange Benutzung des Holzes ergibt sich ein unverwechselbarer Charakter mit

Rissen und Ästen. Der Farbton ist meistens hell- bis dunkelbraun und wärmer als bei neuem Eichenholz. Altholz wird teilweise auch leicht gedämpft bzw. gekocht.

Furniere Eiche Altholz 0.90 mm
Art-Nr.  01-000103

https://atlasholz.ch/de-de/


Eigenschaften
Kategorie Furniere | Altholz

Produktegruppe Furniere gemessert

Stärken 0.90 mm

Gewicht kg/m2 0.750

Holzart Eiche Altholz (2. Patina)

Botanischer Name Quercus spp.

Holztyp Laubholz

Hauptvorkommen Europa

Holzherkunft Deutschland | Frankreich | Italien | Kroatien | Österreich | Rumänien | Schweiz | Slowakei | Slowenien |

Tschechische Republik | Ungarn

Herstellung/Ursprung Österreich

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe braun

Farbton mittelton

Verwendung Möbel | Innenausbau

Zolltarifnummer 44089000

Verpackung bundweise, ca. 12 Blatt | min. 4-8 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf

Lagerartikel nein

Liefertermin nach Absprache, bitte anfragen

Postversand nein

Dokumente
Prospekt Altholz

Prospekt Furniere & Massivholz

Produktblatt Furnier-Imager

Produktblatt mtextur

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000002/ATL_prospekt_altholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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