
Beschreibung
Zahlreiche unregelmässige Gruppen kleiner schwarzer Maserkerne liegen in einer hellen Grundtextur eingebettet. Die wellenförmigen sandbraunen Jahrringlinien der

Pappel Maser erinnern an eine unberührte Wüstenlandschaft, wo die Maserkerne als dunkle Hügel aus dem Sand herausragen.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Pappel Maser

Englisch: Poplar burl, Black Poplar

Französisch: Loupe de Peuplier, Peuplier noir

Italienisch: Radica di Pioppo, Pioppo nero

Spanisch: Álamo negro, Chopo negro

Niederländisch: Zwarte populier

Portugiesisch: Álamo, Álamo-negro, Choupo negro

Arabisch: k.A.

Chinesisch: ����

Verfügbare Furnierstärken

Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Zu finden ist die Schwarzpappel in ganz Europa, Sibirien, Türkei, Nordafrika sowie in Indien.

Baumstamm und Rinde

Dieser Baum wächst etwas langsamer als die anderen Pappel Arten. Der Schaft der Schwarzpappel ist sehr geradewüchsig und neigt zu Maserkröpfen. Die Rinde ist am

Anfang aschgrau, entwickelt sich aber schnell zu einer starken Borke und wird später graubraun und stark rissig.

Merkmale und Holzfarbe

In Struktur und Textur ist diese Pappel Art sehr ähnlich wie die anderen Pappel Arten, wobei zu beachten ist, dass sich bei der Schwarzpappel an den Maserkröpfen ein

verschlungener Faserverlauf entwickelt. Dieser Faserverlauf erzeugt eine lebhafte und sehr dekorative Zeichnung.

Furniere Pappel Maser 0.60 mm
Art-Nr.  01-000432

https://atlasholz.ch/de-de/


Eigenschaften
Kategorie Furniere

Produktegruppe Maserfurniere

Stärken 0.60 mm

Gewicht kg/m2 0.270

Holzart Pappel Maser

Botanischer Name Populus spp.

Holztyp Laubholz

Hauptvorkommen Europa

Holzherkunft Liechtenstein | Schweiz

Herstellung/Ursprung Mitteleuropa

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe hellbraun

Farbton mittelton

Verwendung Innenausbau | Automobilausbau

Zolltarifnummer 44089000

Verpackung bundweise, ca. 24-32 Blatt | min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf

Lagerartikel ja

Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage

Postversand nein

Dokumente
Prospekt Furniere & Massivholz

Produktblatt Furnier-Imager

Produktblatt mtextur

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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