Atlas Holz AG

Aus Leidenschaft fiir Holz

Sagefurniere Larche heimisch astrein 7 mm
Art-Nr. 01-000458

Beschreibung

Das Bild dieses beliebten Ausstattungsholzes wird durch den Wechselvon hellem Friihholz und beidseitig deutlich abgegrenztem, dunklerem Spatholz bestimmt.
Dadurch entstehen tangential aufféllig schone Flader und radial feine, aber auch kréaftige Streifen, welche ihre dekorative Wirkung entfalten. Die Farbe der Larche ist

gelblichbraun und blass rétlich bis kréftig ziegelrot.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Lérche, Larche heimisch astrein, Larche heimisch
Englisch: Larch, Larixdecidua, European Larch

Franzosisch: Méléze, Méléze d'Europe

Italienisch: Larice, Larice comune

Spanisch: Alerce europeo, Larice

Niederlandisch: Europese lork, Europese lariks

Portugiesisch: Alerce, Cedro, Larice-europeu ou Lari¢o-europeu
Arabisch: Larigs munfad

Chinesisch: RRE

Verfligbare Sagefurnierstarken

5.3,7mm, andere Starken auf Anfrage

Vorkommen

Weit verbreitet iber Mitteleuropa mit Schwerpunkten in den Alpen, den Karparten und in Polen, in anderen Teilen ist Larche ( Larixdecidua) kultiviert.

Baumstamm und Rinde

Der Baum der Larche erreicht eine Hohe bis zu 45m und Durchmesser bis zu 1,2m. Dieim Wald und geschlossenen Bestdnden gewachsenen Lérchen sind sehr gerade und
zylindrisch und im Schaft bis 2/3 ihrer Ldnge astfrei. Die Rinde der Larche ist an jungen Baumen glatt und aschgrau, spéter bis zu3c/m stark werden und borkig. Larche hat

einen sehrhohen Rindenanteil beim Stamm und der liegt bei 16-24%.

Merkmale und Holzfarbe


https://atlasholz.ch/de-de/

Die Jahrringe der Larche sind durch die breiten , dunklen Spatholzzonen deutlich sichtbar bei Larche. Larchen-Splintist schmalund hell gelblich-braun. Das Kernholzist

im frischen Zustande dunkel rétlich-braun, spater nachdunkelnd.

Eigenschaften

Kategorie Furniere
Produktegruppe Sagefurniere
Starken 7.00mm
Gewicht kg/m2 4,200
Holzart Larche

Botanischer Name

Larixdecidua

Holztyp

Nadelholz

Hauptvorkommen

Europa

Holzherkunft

Deutschland | Italien | Osterreich | Schweiz

Herstellung/Ursprung

Deutschland | Osterreich | Schweiz

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe hellbraun

Farbton hell

Verwendung Mébel | Tiiren | Boots- und Schiffsausbau
Oberflachenstruktur Bandsageschnitt

Zolltarifnummer 44081000

Verpackung 1Blatt, lose

Lagerartikel ja

Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage

Postversand nein

Dokumente

“ Prospekt Furniere & Massivholz
I::l Produktblatt Furnier-lImager
“ Produktblatt mtextur

I::l Holzdeklaration



https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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