
Beschreibung
Die Farbe des Massaranduba nuanciert zwischen rot und braun. Es handelt sich hier um ein schlichtes Holz mit einem geraden, jedoch wechseldrehwüchsigen

Faserverlauf.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Massaranduba, Ausubo, Balata

Englisch: k.A.

Französisch: k.A.

Italienisch: k.A.

Spanisch: k.A.

Niederländisch: k.A.

Portugiesisch: k.A.

Arabisch: k.A.

Chinesisch: k.A.

Verfügbare Furnierstärken

Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Massaranduba ist in Südamerika verbreitet.

Baumstamm und Rinde

Der Baum erreicht eine Höhe von bis zu 45 m bei einem Durchmesser von bis zu 2 m.

Merkmale und Holzfarbe

Die Holzfarbe ist rot bis braun, dunkelt aber nach. Das Splintholz ist deutlich vom Kernholz abgesetzt. Die Textur ist schlicht und der Faserverlauf gerade, jedoch

wechseldrehwüchsig.

Furniere Massaranduba 0.56 mm
Art-Nr.  01-000647

https://atlasholz.ch/de-de/


Eigenschaften
Kategorie Furniere

Produktegruppe Furniere gemessert

Stärken 0.56 mm

Gewicht kg/m2 0.400

Holzart Massaranduba

Botanischer Name Manilkara bidentata

Holztyp Laubholz

Hauptvorkommen Südamerika

Holzherkunft Brasilien

Herstellung/Ursprung Südamerika

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe dunkelrot

Farbton mittelton

Verwendung Musikinstrumente | Konstruktionsholz

Zolltarifnummer 44083900

Verpackung bundweise, ca. 24-32 Blatt | min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf

Lagerartikel nein

Liefertermin nach Absprache, bitte anfragen

Postversand nein

Dokumente
Prospekt Furniere & Massivholz

Produktblatt Furnier-Imager

Produktblatt mtextur

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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