
Description
L'aulne est typique des forêts alluviales et des berges des ruisseaux à courant lent. Le bois présente un veinage discret. Des dessins décoratifs tangentiels dans le bois ainsi

que des rayures radiales délicates sont créés par des limites de cernes faiblement marquées. Les taches médullaires fréquentes sont caractéristiques de ce bois blanc-

rougeâtre, jaune-rougeâtre à brun-rougeâtre.

Noms commerciaux et autres noms

Allemand: Erle gedämpft

Anglais: Black alder, Common alder

Français: Aulne commun, Aulne noir, Vergne

Italien: Alno ontana, Ontano nero

Espagnol: Alano nigro, Aliso, Ameneriro 

Néerlandais: Elzen

Portugais: Amieiro

Arabe: Hhamarayah

Chinois: ��

Épaisseurs de placage disponibles

0.56, 0.9 mm, autres épaisseurs sur demande

Gisement

L'aulne est originaire de toute l'Europe et s'étend jusqu'en Sibérie, au Proche-Orient et en Afrique du Nord-Ouest.

Tronc de l'arbre et écorce

L'arbre de l'aulne atteint une hauteur de 20 m et plus, le fût étant exempt de branches jusqu'à 15 m environ. Les diamètres vont jusqu'à 1m, mais sont généralement plus

petits et ne dépassent pas 0,5m. L'écorce est verdâtre dans les jeunes aulnes, puis devient brun foncé et se fissure assez facilement.

Caractéristiques et couleur du bois

Les cernes de croissance sont de largeur variable et les faux rayons médullaires apparaissent comme des miroirs en coupe radiale et comme des bandes longitudinales
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plus foncées en coupe tangentielle. Les pores sont dispersés et petits. L'aubier et le bois de cœur sont indiscernables chez l'aulne. Le bois est blanc rougeâtre à rouge

jaunâtre, mais il fonce rapidement sous l'effet de la lumière et de l'air. Le bois de l'aulne est souvent utilisé comme imitation de bois précieux.

Spécifications
Catégorie Placages

Groupe de produits Placages tranchés

Épaisseurs 0.90 mm

Poids kg/m2 0.540

Espèces Aulne étuvé

Nom botanique Alnus glutinosa

Type de bois Bois feuillu

Occurrence principale Asie | Afrique | Europe

Origine du bois Autriche | Suisse | Hongrie

Fabrication/orgine Autriche

Certificat pas certifié

Coleur rouge

Teinte clair

Utilisation meubles | intérieur | instrument de musique

Numéro de tarif douanier 44089000

Emballage paquet, environ 16 feuilles

Articles en stock oui

Date de livraison environ 3 - 6 jours ouvrables

Envois postaux nein

Documents
Prospekt Furniere & Massivholz

Produktblatt Furnier-Imager

Produktblatt mtextur

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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