
Descrizione

La cicuta si trova principalmente nella parte settentrionale dell'America. La colorazione è da biancastra a grigio-giallastra e l'alburno è di colore bruno-giallastro che si

scurisce. Gli anelli annuali sono stretti o spesso larghi fino a 3 mm. I singoli anelli sono spesso di larghezza variabile. Possono essere presenti canali resinosi, ma i canali

resinosi sono assenti in questa specie.

Nomi commerciali e altri nomiNomi commerciali e altri nomi
Tedesco: Hemlock, Abete di Hemlock

 Inglese: Western Hemlock Spruce, Hemlock Spruce, Alaska pine, Grey fir, Prince Albert fir, Silver fir

 Francese: Tsuga

 Italiano: Cicuta

 Spagnolo: n.d.

 Olandese: n.d.

 Portoghese: n.d.

 Arabo: n.d.

 Cinese: n.d.

Spessori disponibiliSpessori disponibili
52, 78 mm, altri spessori su richiesta

OccasioneOccasione
La cicuta è diffusa nel nord-ovest del Nord America e in Europa.

Tavolame refilato Hemlock 52 mm
Numero dell'articolo  02-000711

https://atlasholz.ch/it-it/


Tronco e cortecciaTronco e corteccia
La cicuta raggiunge un'altezza di 30 metri e un diametro di 0,9 metri.

Caratteristiche e colore del legnoCaratteristiche e colore del legno
I dotti resinosi sono assenti, inodori, su Hemlock sono visibili specchi sottili su superfici radiali. Il legno della cicuta ha un colore che va dal grigio-rossastro al giallo-

marrone.

Specifiche
Categoria Tavolame

Gruppo di prodotti Tavolame refilato

Spessori 52 mm

Peso kg/m3 450.000

Specie Hemlock

Nome botanico Tsuga heterophylla

Tipo di legno Conifera

Occorrenza principale America del Nord

Origine del legno Canada | Stati Uniti d'America

Produzione/origine Canada | Stati Uniti d'America

Certificazione non certificato

Colore marrone rosso

Tonalità chiaro

Uso legno per costruzioni

Struttura di superficie segato grezzo

Umidità 10% ± 2%

Numero di tariffa doganale 44071910

Imballaggio sfusi

Articoli a magazzino si

Data di consegna circa 3 - 6 giorni lavorativi

Spedizione per posta nein

Documenti
Prospekt Furniere & Massivholz

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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